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用电泳法制备了一系列 )*!+,! - !.薄膜 / 对 )*!+,! - !.薄膜的光致发光研究表明，在薄膜发射谱的紫外区域

有两个显著的峰，分别对应自由激子和激子间碰撞的发光 / 在可见光区域，发射谱的强度基本保持恒定，没有发现
通常报道的绿光发射，说明生长的薄膜中氧与其他元素保持很好的化学配比，抑制了基于氧空位的绿带发射机理 /
另一方面，薄膜成分中 +,含量的变化和退火温度的变化对薄膜的发射谱有显著的影响，表现在 )*!+,! - !.的紫外

发射峰随 +,含量的增加向短波方向移动，同时峰强度随退火温度的升高显著增加 /
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! B 引 言

短波长光电子材料和器件对于提高光通信带宽

和光信息的记录密度有非常重要的作用 / 因此，

!&&4年以来 C8D蓝光材料的兴起就引起了学术界
的广泛重视 / )*. 薄膜宽禁带光电功能材料是继

C8D后新的研究热点 / )*.是一种具有六方结构的
自激活宽禁带半导体材料，室温下的禁带宽度为

#B#’@E，激子结合能高达 ’%7@E，比同是宽禁带材料
的 )*F@（"%7@E）和 C8D（"!7@E）都高出许多；)*.又
是熔点为 !&14G的氧化物，具有很高的热稳定性和
化学稳定性 / )*.薄膜可以在低于 4%%G温度下获
得，比同是宽禁带半导体材料的 C8D，F9H的制备温
度低很多 / 这些使 )*.具备了作为室温短波长光电
子材料的许多潜在优点 / 目前对 )*.薄膜光电特性
的研究已经比较广泛和深入 / 在材料生长方面采用
了许多先进的生长方法和技术，例如激光辅助的

+I5生长［!］，氦等离子激活生长方法［"］和 +.HEJ
方法等［#，(］/ 对 )*.的物理特性也作了深入的探索，

例如 )*.单晶的结晶状态［4］、光学常数［’］、)*.薄膜

的高温激子效应［1］和光生伏特效应等［2］/ )*.薄膜
的应用研究主要在发光特性和紫外光探测性质以及

)*.薄膜的光记录 / 对 )*.基三元化合物的研究主
要集中在 )*!+,! - !.薄膜以及 )*.K)*!+,! - !.叠层

材料或超晶格材料［&—!!］/ 这方面的研究在于异质结
热稳定性、超晶格的结构和光学特性 /发现除自由激
子峰位随 +,组分的增加而蓝移外，)*!+,! - !. 0射

线衍射（LMJ）的各个峰位与 )*.多晶粉末一致 / 这
说明虽然 +,.晶体是晶格常数为 %B("!’*7的立方
结构，与晶格常数 " N %B#"4"*7和 # N %B4#!#*7的
六角结构 )*.相差较大，但由于 +,进入了 )*的格
位，因此 )*! +,! - ! . 仍然保持六角结构 / O9*［!"］于

"%%!年用电泳法这一简单而低成本的方法制备了
)*!+,! - !.薄膜，并对其结构和光致发光特性进行

了研究 / 但是我们还没有发现 )*!+,! - !.的发光特

性随薄膜退火温度的变化的研究报道 /
本工作采用电泳法制备具有不同 +, 含量的

)*!+,! - !.薄膜，发现在发射谱的紫外区域有两个

发射峰，分别对应自由和激子间碰撞的发光 / 系统
地研究了 )*!+,! - !.薄膜的光致发光特性随 +,含

量变化关系，并研究了在不同退火温度热处理下薄
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膜的光致发光特性，总结出一些实验规律 !

" # 实 验

实验前对玻璃器皿、金属用具、石墨电极和导电

玻璃进行严格的化学清洗 ! 实验采用一般的电泳
法，石墨作为阳极，以单面镀上 $%&"掺 ’的薄膜的
导电玻璃作为阴极，两个电极相距 ()**! 先将 +%&
粉末用球磨机研磨 ,-.，然后与手工研磨的 /0
（1&(）"·23"&晶体粉末依次放入 &（43" 43"&3）"溶
液中，用超声波超声约 5)*6%，让 +%&粉末充分扩散
均匀，再在室温下用磁力搅拌器搅拌 ",.，形成均匀
的悬浊液 ! 实验中 +%& 浓度为 5#7089，/0（1&(）"·

23"& 浓度依次为 )#)),，)#))7，)#))2，)#))27 和

)#)):*;<89! /0" =离子吸附在 +%&颗粒的表面形成
带电粒子，在电场作用下这个带正电的粒子向阴极

的导电玻璃移动，从而在导电玻璃表面形成一层薄

膜 ! 实验中电泳的电流分别稳定在 7和 (*>，电泳
时间依次为 2，:和 5)*6%! 电泳结束后，取出样品，
可发现导电玻璃上附着一层两边厚中间薄的薄膜 !
将样品吹干，并分别在 ())?，,7)?和 :))?下退火
()*6%，退火后薄膜呈现半透明的白色 ! 对薄膜进行
了 @AB和光致发光（C9）分析 ! 其中 C9采用 -7)型
紫外分光光度计（激发源为 3DE4F激光器）在室温下
进行测量 !

( # 结果与讨论

图 5为 +%&和 +%!/05 G !&薄膜的 @AB谱图 !图

5中 +%! /05 G ! & 薄膜是在空气气氛 ,7)?下退火

()*6%，+%&的 2 个峰分别位于 "!H (5#:,I，(,#(,I，
(2#"2I，,:#7)I，72#2"I和 2"#J)I处，分别对应（5))），
（))"），（5)5），（5)"），（55)）和（))"）晶向 ! 而我们制
备的 +%! /05 G ! & 薄膜 @AB 谱的 2 个峰值分别为

(5#:JI，(,#,(I，(2#(5I，,:#2:I，72#7"I和 2"#::I，其相
对 +%&的 @AB谱偏移量"（"!）K )#"I这意味着薄膜
具备与 +%&粉末类似的结构，即二者均为多晶的六
角钎锌矿结构 !
图 "为 +%!/05 G !&薄膜的光致激发谱图 ! 实验

时大致确定最强发射峰位于 (:)%*，固定这个值，变
换激发波长，当激发波长为 (()%*时，出现最强的激
发峰，因此，我们在做薄膜的发射谱时可以选择激发

波长为 (()%*!

图 5 +%&粉末（L）和 +%!/05 G !&薄膜（M）的 @AB谱图

图 " +%!/05 G !&薄膜的光致激发谱图

图 (为 +%!/05 G !&薄膜的发射谱图 ! 从图 (可
以看出，在紫外区域有两个发射峰，分别位于 (75和
(22%*左右，根据已有的对 +%& 的研究结果［5(］，这
两个峰有可能对应着自由激子（(75%*）和束缚激子
（(22%*左右）的发光，因为 +%&的自由激子和束缚
激子发射分别位于 (:7 和 (J)%*左右 ! +%! /05 G ! &
薄膜中这两个峰的蓝移恰恰表明由于 /0的加入而
导致禁带宽度的增加 ! 图 ,为相应于不同激发功率
的 +%! /05 G ! & 薄膜的发射谱图，当激发功率为

"#)NO8P*"时，束缚激子效应还未能显现；当激发功

率增至 ")NO8P*"时，激子 "" 峰开始出现，经解谱分

析，"" 峰的峰位应在 (25%*，因此似乎不应当属于
束缚激子发光，而是微晶结构中的激子间碰撞发光 !
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图 ! "#!$%& ’ !(薄膜的发射谱图

图 ) 相应于不同激发功率的 "#!$%& ’ !(薄膜的发射谱图 虚

线表示解谱后的两个结构 *激发功率为 !+,-./01

根据激子间碰撞发光公式［&)］：

"# 2 $34 ’ $34
5 & ’ &

#( )1 ’ !
1 %&，

其中 $34和 $34
5分别为自由激子能和激子束缚能 * 当

# 2 1时，得 "1 2 !6&#0，与实验完全符合 *
当激发功率继续增至 !+,-./01时，"1 峰被 "

峰（!6)#0，# 7 8 时的连续能量带跃迁到基态形成
的［&)］）淹没，由于不能继续增大激光器功率，因此我

们没能看到强光激发下才能出现的 9:;（电子<空穴
等离子体）发射 * 从图 !还可以看出，当发射波长大
于 )6=#0时，发射谱的强度基本保持不变，没有出现
前人文献中提到的中心波长在 +=+#0 的绿带发
射［ &=］*
图 +为 "#! $%& ’ ! (薄膜随 $%（>(!）1·6:1 (浓

度的不同而变化的发射谱图 * 其中$%（>(!）1·6:1(
的浓度分别为 =?==+，=?==6和 =?==6+0@A.B* 薄膜的

图 + "#!$%& ’ !(薄膜随制备胶体溶液中 $%（>(!）1·6:1(浓度

（对应不同的 $%含量）不同而变化的发射谱图 曲线 ’，( 和 )
分别对应 $%（>(!）1·6:1 (浓度为 =?==+，=?==6和 =?==6+0@A.B，

虚线表示曲线 (的三个解谱结构，分别对应自由激子、激子间碰

撞和束缚激子发射

退火温度均为 )+=C * 从图中可以看出以下两点规
律：（&）发现发射谱中两个峰的间隙随 $%（>(!）1·

6:1( 浓度的增大而增大，其中自由激子峰随 $%
（>(!）1·6:1(浓度的增大有所蓝移，其能量分别为

!?)1，!?+&和 !?++3D，如图 6所示，分别对应 $%的
组分 & ’ ! 值为 =?=E+，=?&& 和 =?&1E * 而长波段激
子峰则随 $%（>(!）1·6:1(浓度的增大有所红移，这
两个效果使得两个峰的间隔随 $%（>(!）1·6:1 (浓
度的增大而增大 * 这与理论不符，因为根据理论，激
子间碰撞的 "# 峰也应蓝移 * 通过对曲线 ( 和 ) 的
观察，不难发现长波段激子峰都有较大的展宽，可分

解为 "# 峰和未知的（很有可能属于束缚激子发射）

两个结构 *（1）两个峰的强度变化为当 $%（>(!）1·

6:1( 浓度较小时（对应曲线 ’，浓度为 =?==+0@A.
B），自由激子峰的强度比长波段激子峰要弱；当 $%
（>(!）1·6:1(浓度增大为 =?==60@A.B（对应曲线 (）

时，自由激子峰的强度和长波段激子峰差不多；当

$%（>(!）1·6:1(浓度继续增大时（对应曲线 )），自

由激子峰的强度比长波段激子峰要强 *
图 E为 "#!$%& ’ !(薄膜的发射谱随退火温度的

变化 * 从图 E 可以看出：（&）随退火温度的上升，对
应图中从 !==C上升到 )+=C，再继续上升到 E==C，
发射谱的强度明显增大；（1）自由激子峰和激子碰
撞峰的间距随退火温度的上升明显减小；（!）自由
激子峰和激子碰撞峰的强度也随退火温度变化，当
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退火温度较低时，自由激子峰的强度较激子碰撞峰

明显增强，随退火温度的上升，两个峰的强度基本一

样，当退火温度为 !""#时，自由激子峰反而较激子
碰撞峰弱 $ 我们认为，退火对薄膜发射谱的影响主
要是因为薄膜结构随高温退火而结晶有序化，使得

薄膜结构由微晶向多晶转变 $

图 % 图 &中曲线 !，"，# 自由激子发射峰（由下至上，圆圈所

示）的能量及其所对应的 ’(的掺杂比 直线模拟来自文献［)&］

图 ! *+$’() , $-薄膜的发射谱随退火温度的变化 曲线 !，"

和 # 分别对应退火温度为 .""#，/&"#和 !""#，退火时间均为

."01+

总之，本文对薄膜的发光特性进行了较为系统

的研究，发现 ’(含量对薄膜的发射谱有显著的影
响，退火温度的热处理也对薄膜的结构和发射谱有

很大的影响 $
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