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采用溶胶)凝胶方法在 *+（"""）上制备了 ,*-.（ ! / #0"(）薄膜 0研究了块体材料和不同厚度薄膜 ")#曲线、红外
光谱和 1射线衍射 0结果表明，,*-.薄膜属于正交晶体结构，薄膜取向与膜厚度有关，当膜厚度为 2’#34或 5$#34
时，主要取向〈&##〉，而膜厚度为 6##34时取向为〈#&#〉：根据离子对相互作用能和谐振子模型，得到了红外吸收与
-3—.—-3键长和键角关系式，5##748 "附近红外吸收与晶格常数 $ 的变化有关；块体与薄膜的金属—绝缘体转变
温度（#-9）存在较大差别，薄膜转变温度显著低于块体，并与厚度有一定关系 0认为是 ,*-.薄膜中的应力诱导了晶

格常数变化，引起键角改变及 :;效应是转变温度变化的主要原因 0

关键词：单晶硅，晶格常数，金属—绝缘体转变温度，应力诱导
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" H 引 言

对于具有金属绝缘体转变特性的钙钛矿结构

,=" 8 !%!-3.%（% / I=，*J，K=）薄膜，过去已经对转变
温度 #-9附近的 I-L效应进行了广泛研究，尤其是
对于转变温度在室温附近的研究［"，&］0近年来研究结
果显示，,=" 8 !%!-3.%（% / I=，*J）也是航大器的智能
热控材料的重要候选材料之一，其特点是在金属—

绝缘体转变温度附近，红外辐射特性随之发生显著

变化 0据文献报道，在 MJ.& 表面制备的 ,=#0$&’ *J#0"(’
-3.% 的薄膜在室温附近半球总发射率变化!!N!
#H%2［%］0这对于依靠辐射传热的航天器的热控实现
智能化具有重要意义 0尽管 *J;+.% 和 ,=O>.% 为基体

薄膜制备及特性已经有了大量研究［2—5］，但 MJ.&，

*J;+.% 和 ,=O>.% 这类材料中红外透过性较差，不利

于热控制的实现 0单晶 *+是中红外良好窗口材料，
因此研究在其表面制备 ,=" 8 !%!-3.% 薄膜及其薄膜

特性具有重要的现实意义 0为了实现更有效热控制，
金属—绝缘体转变温度是重要指标，介于室温附近

是其应用必备条件 0
众所周知，由于 :=P3);F>>FJ（:;）畸变引起电子强

耦合作用产生巨磁电阻效应［(］，另外，锰酸盐薄膜与

基体之间的晶格失配引发的应力作用下，影响了电

子的状态而显著的影响了转变温度 #-9 0大量研究
结果表明，薄膜受到压应力Q张应力可以诱使 -3—.
键长减小Q增大、而电子迁移率和 #-9增加Q降低

［$］0
然而，也有实验结果表明，薄膜内的张应力会造成

#-9升高，压应力则能使得 #-9降低
［2，6］0人们利用双

交换（R<）作用模型，并根据 -3—.—-3 键长键角
的变化来解释薄膜的这种应力效应 0基于这种情况，
本文采用溶胶)凝胶方法，在 *+（"""）表面制备了
,*-.（! / #0"(）薄膜，并研究薄膜厚度以及薄膜应
力性质和大小对转变温度影响 0

& 0实 验

溶胶是采用金属有机盐为原料、柠檬酸为 配位

体、按 ,=S *J S -3摩尔比 $% S "( S "##制得 0将 *+（"""）
切割成 &#44 T &#44，依次使用丙酮、无水乙醇和去
离子水超声清洗各 "#4+3，并用氮气吹干备用 0使用
匀胶机在 *+（"""）上涂敷溶胶，于 5(%U热处理烧去
有机物再进行涂敷，如此反复得到不同厚度的薄膜，

最后在 ""(%U温度下热处理 0
另外，取出部分溶胶干燥变成干凝胶，并于

""(%U热处理以合成 ,=#0$% *J#0"(-3.% 粉末，将粉末磨
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细后压成直径为 !"##圆片，在 $%!&’烧结 !()，自
然冷却至室温 *将上述制备好的薄膜样品及块体样
品分别切割成 +## , $+##以供测量使用 *
用日本理学 -.#/0!!""12 234!!测定样品 5射

线衍射谱；采用标准四引线法在 1167（83/9:3#
-;<=>9）测量 "4# 曲线；红外光谱测量是使用
?@2ABCD EFEDEG&%" 测量，波数范围 (""H#I $—

("""H#I $，取少量块体样品压碎，以 ’JK为载体和背
底，压成薄片测量透射光谱；以 7=（$$$）为背底测量
薄膜样品透射光谱 *

& *结果与讨论

! "#$ 样品的 %&’分析

样品室温 5 射线衍射（5G-）图谱如图 $（/），
（L）所示 *图 $（/）显示，所有样品都是单相，从 5G-
数据得到 B76A 属于正交晶体结构，与 E* E</#=:<3
等研究 B76A（$ M "* $N）单晶于室温结构相一致 *插
图表明 (+"9# 和 %O"9# 薄膜主要是〈!""〉取向，
P""9#薄膜主要是〈"!"〉取向 *与块材相比，薄膜样
品（!""）面间距没有明显变化，而（"!"）面间距略有
减小 *图 $（L）显示（!"!）和（"!!）面间距的变化，与块
材相比，薄膜样品两个面间距均发生了明显变化，随

着膜厚度增加面间距逐渐减小 *
从 5G-数据计算得到 % M "* +(P9#，& Q R &L!

"S++P9#和 ’ Q T ’L M " * N%&9#，并且随着薄膜厚度增
加 & Q 逐渐降低和 ’ Q 逐渐增大（上标 L和 Q分别表示
块材与薄膜样品）*为详细表征应力性质及大小与膜
厚度的关系，定义晶格常数变化量!U M $""（ % Q I
%L）.%L，得到变化量与薄膜厚度的关系见图 $（H）*
由图 $（H）可以看到，薄膜厚度对晶格常数变化有一
定影响，(+"9#和 %O"9#厚度膜对晶格常数变化量
影响不明显（! R $* "）；当膜厚度为 P""9#时，晶格
常数变化量非常显著（最高 &U）：另外，厚度对晶格
常数 %，& 和 ’ 影响也表现明显差别，与 & 和 ’ 相比，
对晶格常数 % 影响最小 *晶格常数变化说明薄膜受
到应力作用，在“张应力.压应力”作用下晶格常数表
现为“增大.减小”，随着应力增大变化越明显 *因此
由!4( 关系曲线可以表明薄膜受〈"$"〉方向压应力
和〈""$〉方向张应力共同作用，并且随着薄膜厚度增
加应力呈增大趋势，当膜厚度为 P""9#时，除了受到
〈"$"〉和〈""$〉方向的压应力和张应力外，还受到

〈$""〉方向张应力作用 *应力平面示意图见图 $（V）*

图 $ （/）块体及不同厚度薄膜样品 5G-图谱（插图是样品在

&$W—&(W之间 5G- 图谱）；（L）样品 5G- 图谱（&PW—($W步进扫

描）；（H）晶格常数变化量!与薄膜厚 (关系；（V）B76A薄膜的平

面示意图（箭头指向为应力方向）
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!"#" 样品的红外光谱分析

!""#$% &附近伸缩模对锰氧化物 ’(—)—’(键
长非常敏感［&"］*它反映 ’()! 八面体对称伸缩模 *室
温下样品红外吸收光谱如图 +（,）所示 *由图 +（,）可
见，在实验中所有样品伸缩振动模红外吸收谱被观

察到，薄膜相对于块体样品有显著红移现象 *图 +
（-）显示，随着薄膜厚度增加吸收频率逐渐增大 *

图 + （,）块体及薄膜样品的红外吸收光谱；（-）晶格常数 !、红

外吸收波数 "与膜厚 #关系曲线

样品 !""#$% &附近有红外吸收，表明 !""#$% &附

近具有红外活性，可以将 ’(—)—’(看成偶极子
的伸缩振动偶极矩变化处理 *假设 ’(—)—’( 键
角!、键长 $’)（.%+ % &+轨道平面内的 $’)）与晶格常数

! 满足简单几何关系式 ! / + $’) 01(（!2+），根据离子
对相互作用和谐振子模型，吸收频率"!’&2+（’(—
)键力学常数），而 ’! ! % 3，推得振动频率"!
! % 32+，考虑偶极矩与晶格常数之间的关系，吸收频率

!与键长 $’)和键角!关系式可表示为"! $’) % 32+

#40% 32+"2+ *上式表明，红外吸收不仅对 ’(—) 键长
$’)敏感，还与键角!有关，吸收频率随着键长降低

而增大、随着 ’(—)—’(键角!增大而降低 *结合
567分析，晶格常数 ! 随着厚度增加而降低，说明
!""#$% &附近红外吸收与〈"&"〉方向 ’(—)—’( 键
长及键角相关 *至于键长和键角哪个是主要作用，还
是二者共同作用，必须结合后面输运特性分析 *

!"! 样品的输运机理分析

图 3是样品电阻与温度关系曲线，插图显示块
材电阻与温度的关系曲线 *由图 3可见，所有样品电
阻随温度升高先增大后降低的特点，这是这类材料

典型“金属—绝缘体”转变特征 *将 ( 8 (’9温度测试

区间 ):( 曲线转化为 ):( + 关系曲线，( ; (’9温度

区间 ):( 曲线转变为 <(): &2( 曲线，并对上述转化
曲线进行线性拟合，拟合结果见图 =和图 > *

图 3 薄膜样品 ):(曲线（插图是块材样品 ):(）

图 = 不同厚度薄膜样品 ):(+ 及其拟合曲线（插图是块体样品

):( + 及其拟合曲线）

由图 =和图 >可以看到，所有样品在 ( 8 ++"?
区间内线性拟合得很好，说明在此温度区间所有样

@3=&3期 江 阔等：应力对 A,"*B3 CD" *&@’()3 薄膜输运性能的影响



图 ! 不同厚度薄膜样品 "#!$ %&"及其拟合曲线（插图是块体样
品 "#!$ %&"及其拟合曲线）

图 ’ 薄膜样品与块体材料金属$绝缘体转变温度比（" (
)* &"+

)*）

与薄膜厚度 #关系曲线

图 , 根据图 ’拟合结果得到 $- 与薄膜厚度 #的关系曲线

品输运特性是金属电导机理（! . !/ 0 %" 1）；同样

可以看到，在 " 2 31/4温度区间内所有样品线性拟
合得也很好，表明在此温度区间输运性质是热激活

图 5 薄膜厚度 # 与晶格常数 &及 && ’关系曲线（插图是所有样

品 && ’与转变温度 ")*关系曲线）

形式（! . !/ 678（$- & (9 "））
［%%］:从图 ’可见，块材转

变温度明显高于薄膜样品，三个厚度比较，最高的是

’5/#;膜（1,!4），最低的是 <//#;膜（1’54），随着膜
厚增加，转变温度先升高后降低 :图 ,显示的是在 "
2 31/4温度区间内拟合得到的直线斜率 $- & (9 求

得的热激活能 $- 与膜厚度 # 的关系曲线 :由图 ,
可以看到，所有薄膜样品的 $ (

- = $+
-（最小相差

3/;6>），并且随着薄膜厚度的增加 $- 呈上升趋势 :
这可以从掺杂锰酸盐的输运机理及在应力作用下结

构变化得到解释 :
我们知道，对于锰酸盐体系输运及磁性普遍采

用 ?6#6@等人的双交换模型进行解释［%1］:对输运性
质有影响的是 )#的 A)1 B *1和 A3 +1 B ,1轨道 6- 电子，它
由 )#3 0（AC，D1-

（3）6-
（%），- . 1）通过中间氧离子跃迁到

)#C 0（AC，D1-
（3），- . 3&1），即相当于 )#—E—)#左右

的 )# 离子相互交换位置（)#C 0（ .）—E—)#3 0（ /）!
)#3 0（ .）—E—)#C 0（ /））:载流子的输运行为与 )#的 A轨
道与 E的 18轨道电子杂化程度相关，而杂化程度是
由 )#—E键长 ,)E及 )#—E—)#之间键角!共同
决定 :在 )#E’ 八面体结构中，A)1 B *1和 A3 +1 B ,1轨道电

子分别与 E18 电子杂化成键，因此，随着键角的增
大或键长减小 )#3 0或 )#C 0与 E1B电子波函数在成

键方向叠交会增大，6- 电子在 )#—E—)# 之间跳
跃概率会得到提高，金属到绝缘体转变就需要更高

温度 :因此可以说，键长及键角控制着输运特性 : ,)E
和!的轻微变化将影响库仑相关能和能隙，而且还
可以导致金属—绝缘体转变 :通常认为，元素替换、
外部压力以及外延生长时由薄膜与衬底之间点阵失

配导致的应变等均可以改变 ,)E和!，而应变又是薄
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膜的厚度、退火条件和应变弛豫机理等因素函数 !
一般认为，随着晶格常数 ! 降低（ " " ! 增大），会

导致 ##$ % $$平面内的 &’—(键长或键角减小和 )*
效应增强以及载流子 +, 电子占据 ##$ % $$轨道概率降

低、占据 #- %$ % &$轨道概率增大，根据电子跳跃模型和

双交换机理，金属—绝缘体转变温度会降低 !图 .表
明薄膜厚度与转变温度和 " 及 " " ! 之间的关系 !由
图 .可见，/00’1膜 ! 最小（ " " ! 最大），与其他两个
样品相比转变温度最低（$2.3），按上述解释似乎合
理，但本文认为这只是一般解释，因为键长及键角的

变化是由应力诱导产生的，因此有必要研究应力性

质及应力大小对转变温度的影响 !
456’,等人研究 78&("9*( 薄膜认为 ##$ % $$ 轨

道平面内键长 :&(改变是性能变化的主要因素（载流
子弛豫时间 ’! &&( % -;<）［=］，在此基础上，>?6’ 的最
新研究结果表明，居里温度 (@ 不仅与键长有一定关

系，而且受键角影响更为显著，他认为 ’! &&( % -;<

AB’（!"$）和 (C! ’［D-］!在应力作用下，##$ % $$轨道平面

内键长 &&(变化不大，改变的是 &’—(—&’之间的
键角 !张应力使键角增大、压应力使键角减小 !根据
简单几何可以得到 &’—(—&’ 键长、键角和晶格
常数的关系式 ) E $ &&(AB’（!"$）（ ) 是晶格常数），结
合前面 FGH分析结果和 )*效应，薄膜晶格常数 !
比块材的低，而 " 比块材的大，可以表明与块材比
较而言，薄膜 +, 电子占据 ##$ % $$轨道概率降低，&’
与最近邻的 &’之间在 ##$ % $$轨道平面内的库仑作

用减弱，在压应力作用下，键角更易改变（变小），因

此薄膜转变温度比块材的要明显低 !反过来表明，由
于应力作用导致的晶格畸变（图 D（C）），诱导了键角
变化产生的结果 !这与 456’,等研究张应力作用下
78I(薄膜特性是相一致的［=］!
图 2显示的膜厚度 * 与转变温度的关系表明，

随着膜厚度的变化，转变温度并不呈现递增或递减

趋势 !如 2.0’1厚的膜晶格常数 ! 比 /00’1厚度的
样品大（0 !00-J’1），可是从图 .可以看到，它的晶格

常数 " 比 /00’1厚度的样品小得多（0 !0$=-=’1），它
的 " " ! 比最小（见图 .），转变温度略高于其他两个
薄膜样品 !这说明薄膜样品转变温度并不是随着 !
的减小而降低，而是与 " " ! 大小相关，在图 .插图中
显示随着 " " ! 的减小转变温度升高，表明是〈0D0〉方
向的压应力与〈00D〉方向的张应力大小共同决定着
输运特性，前者对键角的影响以及后者对 )*效应影
响对转变温度的高低起着主要作用 !
图 J所显示 +, 与样品关系也说明了上述分析

的合理性 ! +, 可以认为是 +D,（##$ % $$ 轨道）与 +$,
（#- %$ % &$轨道）之间宽度相当于高温区间半导体（或

绝缘体）的带隙 !薄膜样品的 +, 明显大于块材样

品，说明薄膜样品带隙宽度高于块材，据此推断 ( K
(&L时，+, 电子占据 #M$ % N$轨道的概率薄膜样品比块

材的低，因此薄膜样品由金属转变为半导体需要的

温度比块材的低 !同样原因，/00’1 样品明显高于
=<0’1样品 !至于 2.0’1样品也比 =<0’1的高，可能
是由于在高温区间（( O -$03）晶体结构的其他变化
导致的结果 !
最后，需要说明的是在测量薄膜的 ,P( 关系曲

线时，我们也测量了同样尺寸 9B（DDD）的 ,P( 关系曲
线，结果表明，9B（DDD）的电阻远高于 79&("9B 的电
阻（接近一个数量级），因此上述所测量的 ,P( 曲线
反映的是薄膜的输运特性 !至于 79&("9B的界面对
输运是否有影响还有待于做进一步研究 !

= ; 结 论

在 9B（DDD）制备的 79&(（# E 0!DJ）薄膜，在室温
是正交结构；相对于块材样品，薄膜样品晶格常数发

生明显变化 !薄膜在 200C1% D附近的红外吸收对晶

格常数 ! 比较敏感 !所有样品在测试温度区间内都
具有金属—绝缘体转变特性；转变温度高低与 " " !
相关，而 " " ! 是由应力性质与大小所决定的，随着

" " ! 的增大转变温度 (&L呈降低趋势 !
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